Mutina Perlino EECcesantoni

Marmol /Marble

Ficha Técnica Technical Specifications

. . . . Pasta
Porcelanato Satinado / Satin Porcelain Tile 2 |ik: pasta blanca vs. Pasta Roja [EIEINeS
Formato / S|Ze: 6 CARAS INTERIORES BAROS COCINA EXTERIORES
., EEE m—_a
60 X120 cm / 24 x 48 T i
[ 1 ]| - =
—><_ Separacion de boquilla / Grout separation 4mm/1/6"
m PEL. 4 (Trfico: Medio - Alto)
Tonoy Textura Mezclado / Shade and Texture Mixture Alto /High
Resistencia al atague quimico / Chemical Resistance Conforme / Compliant A.S.T.M. C650
:I"/ Coeficiente Dindmico de Friccion / DCOF >042 A.ST.M.C1028
2"2"2 Absorcion de agua / Water absortion <05% A.S.T.M. C373
Q MOHS 5-8 A.STM.C1028
= ' . Resistencia a la flexién / Breaking Strength >350kg / 771 lbs ISO 10545-4
Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance Conforme / Compliant A.S.T.M. C484
Resistencia a helada / Frost Resistance Conforme / Compliant A.ST.M.C1026
*‘ Resistencia a las manchas / Stain Resistance Conforme / Compliant A.STM.C1378
ﬁ“a Resistencia a la abrasion / Abrasion Resistance Conforme / Compliant ANSI A137
L&
8 Informacién de Embalaje / Packaging Information FORMATO / SIZE \ PZS-CAJA / PCS-BOX \ M?-CAJA / FT?-BOX \ KG-CAJA / LBS-BOX
60x120cm 24'x 48 | 2 | 144/1550 | 335/7384

Cesantoni S.A. de CV. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos enandlisis ~ CERTIFICACIONES / CERTIFICATIONS
de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.
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Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing ESR s&'fcﬁfr’%ﬁ.
performed by the quality control department. | 4
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